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1

EINFUHRUNG

In 02747 Herrnhut plant die Fa. Herrnhuter Sterne GmbH auf einem Gelande an der
Oderwitzer Stral3e die Errichtung eines Besucherzentrums. Das Baugrundinstitut
Richter wurde mit der Durchfiihrung von Baugrunduntersuchungen und der Erarbeitung
eines geotechnischen Berichtes beauftragt.

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich aufgrund des derzeitigen Planungs-
standes um eine allgemeine Bebaubarkeitsbeurteilung und ersetzt nicht ein Grindungs-
gutachten im Sinne der DIN 4020. Nach dem Vorliegen konkreter Planungen ist eine
Uberpriifung bzw. Anpassung des vorliegenden geotechnischen Berichtes erforderlich.

VORHANDENE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Grundlage der Bearbeitung ist lediglich ein Ubersichtsplan im MaRstab 1 : 2.000 mit
Eintragung des zu untersuchenden Bereiches sowie der vorgegebenen Bohransatz-
punkte. Details der geplanten BaumafRnahme sind dem Unterzeichner nicht bekannt.

Der zu untersuchende Bereich umfasst die suddstlich der Oderwitzer Stral3e liegenden
Flurstiicke 196/b, 198/1 und 199/1. Der Bereich hat eine Ausdehnung von ca. 230 m in
Nordost-Sudwest-Richtung und von ca. 80 m in Nordwest-Suidost-Richtung.

Die zu untersuchende Flache besteht derzeit gro3tenteils aus einer augenscheinlich
landwirtschaftlich genutzten Grinflache. Ein Teil der Flache wird Parkplatz fur die
Herrnhuter Sterne GmbH genutzt. Dieser Bereich ist mit einer wassergebundenen
Schotterdecke befestigt.

Die Gelandeoberflache fallt von Nordost nach Stdwest hin ein. Innerhalb des zu unter-
suchenden Bereiches ist ein Hohenunterschied von ca. 10 m vorhanden. Im Gelande-
tiefsten fliel3t der Petersbach.

BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE
Aufschlussprogramm

Zum Aufschluss der Untergrundverhaltnisse wurden insgesamt 10 Kleinrammbohrun-
gen mit Tiefen bis zu 5 m abgeteuft. Anzahl und Lage der Bohrungen war dabei auftrag-
geberseits vorgegeben, wobei hier aufgrund von Medienleitungen entlang der Oderwit-
zer StralRe Lageverdnderungen vorgenommen werden mussten.

Die Lage der Bohransatzpunkte ist in der Anlage 1 dargestellt. In der Anlage 2 sind die
Aufschlussergebnisse in Form von Gelandeschnitten dokumentiert.

August 21/4331-Teil 1-G.docx



[BSAUGRUNDINSTITUT ElIICHTER

Auftrag 4331/21-T1 Herrnhuter Sterne GmbH, Besucherzentrum 4

3.2

Bodenverhéltnisse

In den aufgeschlossenen Tiefen dominieren im tberwiegenden Teil der Flache lehmig-
tonige Boden. Dabei handelt es sich in den morphologisch héher liegenden Gelandetei-
len um LOR- bzw. Gehangelehme, in den tiefer liegenden Teilen um Auelehme. Aufgrund
der prinzipiellen Vergleichbarkeit der ingenieurgeologischen Eigenschaften dieser Bo-
den wird hier im Weiteren auf eine Unterteilung verzichtet.

Die lehmig-tonigen Béden sind, unabhangig von ihrer geologischen Herkunft, leichtplas-
tisch ausgebildet. Die Konsistenz wechselt regellos zwischen weich bis steif und steif
bis halbfest, wobei Bbden mit steifer Konsistenz deutlich Gberwiegen.

Die Untergrenze der lehmig-tonigen Boden liegt im Gelandetiefsten (Bohrung KRB 1)
bei knapp 5 m unter der GOK und steigt in norddstliche Richtung sukzessive an. Mit den
im oberen Teil des Gelandes liegenden Bohrungen KRB 5 und KRB 7 wurde die Schicht-
basis bereits in einer Tiefe von 1 ... 1,5 m erreicht.

Unterlagert werden die Tone von sandigen Bdden, die in der nordwestlichen Achse
(Bohrungen KRB 1 bis KRB 5) quartaren, in der suddstlichen Achse (Bohrungen KRB 6
bis KRB 10) hingegen grol3tenteils bereits granitischen Ursprungs sind.

Sowohl die quartéaren als auch die granitischen Sande sind in der Regel durch relativ
hohe Ton- und Schluffanteile gekennzeichnet. Abgeleitet vom Bohrwiderstand sind die
quartaren Sande Uberwiegend mitteldicht, die granitischen Verwitterungsbéden zur
Tiefe hin zunehmend dicht gelagert.

Mit den Bohrungen KRB 7, KRB 9 und KRB 10 wurde der schwach verwitterte Fels
erreicht, der mit den Kleinrammbohrungen verfahrensbedingt nicht mehr durchteuft wer-
den konnte. Diese Bohrungen erreichten Tiefen von 2,8 m (KRB 7) bzw. 4,2 ... 45 m
(KRB 9 + KRB 10). Ab diesen Niveau ist hier von felsdhnlichen Béden mindestens der
Bodenklasse 6 nach alter DIN 18300 auszugehen.

In den Ubrigen Bohrungen besitzen die Boden bis lUber die Endteufen hinaus noch Lo-
ckerbodeneigenschaften.

Nach oben wird die nattrliche Schichtenfolge von einem zwischen ca. 30 cm und 40 cm
machtigen Mutterbodenhorizont tiberdeckt. In den Bohrungen KRB 3 und KRB 4 schal-
ten sich zwischen den Mutterboden und die Tone bis zu ca. 1,3 m machtige Auffillungen
ein.
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3.3

3.4

Hydrogeologische Verhéltnisse

Grundwasser wurde mit nahezu allen Bohrungen, aul3er mit den im oberen Teil des
Gelandes liegenden Bohrungen KRB 5 und KRB 7 angetroffen. Den geringsten Flurab-
stand hat das Grundwasser dabei im unteren Teil des Geldndes (Bohrungen KRB 1 und
KRB 10) mit ca. 1,4 m bzw. 1,7 m. Im Ubrigen Teil des Untersuchungsgebietes waren
zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung Grundwasserflurabstande von ca. 2 ... 3 m
vorhanden.

Als Grundwasserleiter fungieren hauptsachlich die quartaren und granitischen Sande,
die aufgrund der meist hohen Ton- und Schluffanteile einen in der Regel nur mafig
durchlassigen Aquifer darstellen. In Abhangigkeit vom Feinkorngehalt ist den grundwas-
serfihrenden Bdden eine Durchlassigkeit von ki ~ 1 - 10> m/s bis ki = 1 - 10 m/s zuzu-
ordnen.

Bedingt durch die Uberlagerung der Sande mit den nur sehr gering durchlassigen, leh-
mig-tonigen Bdden ist das Grundwasser bereichsweise leicht gespannt. In den lehmig-
tonigen Bdden selbst ist allenfalls in sandiger ausgebildeten Schichten eine gering in-
tensive Schichtwasserfiihrung vorhanden.

Ausgehend von den Ublichen, jahreszeitlichen Schwankungen des Grundwasserspie-
gels istim Untersuchungsgebiet von einem maximalen Grundwasserstand auszugehen,
der sich ca. 50 ... 70 cm Uber dem hier dokumentierten einstellen wird.

Den Ergebnissen einer Analyse zufolge (Anlage 4), ist das Grundwasser im Sinne der
DIN 4030 aufgrund des Gehaltes an kalkaggressiver Kohlensaure als maRig betonan-
greifend (Expositionsklasse XA 2) einzustufen.

Bodengruppen und Bodenklassen

Die aufgeschlossenen Schichten wurden in der Tabelle 1 nach DIN 18196 in die jewei-
lige Bodengruppe, nach DIN 18300 (alt) in die entsprechende Bodenklasse sowie nach
ZTVE-StB in die zugehorigen Frostempfindlichkeitsklassen eingestuft.

Die Zuordnung erfolgte gemanR der Schichtenzusammenfassung in den Aufschlusspro-

filen (Anlage 2). Die Bodenklassen jeder Einzelschicht sind den Aufschlussprofilen zu
entnehmen.
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3.5

Herrnhuter Sterne GmbH, Besucherzentrum

Tabelle 1: Bodengruppen und Bodenklassen

Frostempfindlich-

S Bodengruppe Bodenklasse Keitsklasse
nach DIN 18196 nach DIN 18300 (alt) nach ZTVE-StB
Mutterboden OH 1

Auffullungen TL-UL 4 F3
Ton TL-UL 4 F3

Sand (Quartar) SU - SuU”* 3-4 F2hisF3
Sand (granitisch) SuU* 4 F3
verw. Fels® (zv) 6 F2

@ ... unterhalb der Endteufen von KRB 7, KRB 9 und KRB 10

Bodenkenngrofien

Auf der Grundlage der Laborversuche und vorhandener Erfahrungswerte wurden den
definierten Schichten Bodenkenngrdl3en zugeordnet. Es handelt sich dabei um charak-
teristische Werte, die bei erdstatischen Berechnungen flir Bemessungszwecke anzu-

setzen sind.

Tabelle 2: Charakteristische Bodenkenngréfi3en

Wichte Wichte u.A. | Reibungswinkel | Kohasion | Steifemodul
Bodenart Y Y (03 c' Es

[KN/m3] [KN/m3] [°] [kN/m?] [MN/mZ2]

Auffullungen 19 9 27,5 0-2 8-10
Ton 20 10 27,5 5-7 8-15

Sand (Quartar) 19 10-11 30-325 - 30-40
Sand (granitisch) 19 11 32,5 - 50 - 60
verw. Fels 22 14 > 40 - > 100
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3.6 Homogenbereiche nach VOB-C 2016

Die bei der geplanten Baumalinahme erdbautechnisch relevanten Schichten kénnen zu
nachfolgend aufgefiihrten Homogenbereichen zusammengefasst werden. Die Homo-
genbereiche gelten dabei fiir folgende Norm:

e ATV DIN 18300 (Erdarbeiten)

Tabelle 3: Zuordnung von Homogenbereichen

Bodenart Homogenbereich
Mutterboden A
Aufflllungen

B
Ton
Sand (Quartar)
C
Sand (granitisch)

Die fur die einzelnen Homogenbereiche maf3geblichen Kennwerte sind, ergdnzend zu
den Angaben in der Tabelle 1, in der nachfolgenden Tabelle 4 enthalten.

Tabelle 4: Kennwerte der Homogenbereiche

Homogenbereiche
Kennwerte
A B C
ortsgbllche Mutterboden Lehm Sand/Verwitterungs-
Bezeichnung grus
K SR ) 70 — 90 % Ton/Schluff | 10 — 30 % Ton/Schluff
Omgrﬁm‘znve”e" . 530 % Sand 70— 80 % Sand
< 10 % Kies 5-15 % Kies
Anteile Steine <10% bis 15 % mdglich bis 20 % mdglich
Anteil Blocke keine <1% <5%
Wichte y - 19 — 21 kN/m3 18 — 20 kKN/m?3
undrainierte
- — 2 -
Scherfestigkeit cu 50 - 100 ki/m
Wassergehalt - 15-25% 8-15%
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Fortsetzung Tabelle 4:

Homogenbereiche
Kennwerte
A B C
Konsistenzzahl Ic - 0,75...0,9 -
Plastizitatszahl Ip - 5-15% -
Lagerungsdichte - - mitteldicht
organischer Anteil - <2% <1%
Bodengruppe nach N
DIN 18196 OH TL-UL SU-SsuU
Bodengruppe nach 6_8 i i
DIN 18915
4 BEURTEILUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Baugrundverhéltnisse sind aus geotechni-
scher Sicht prinzipiell fur die Errichtung von vorzugsweise nichtunterkellerten Gebauden
geeignet, wenngleich die in grof3en Teilen des Untersuchungsgebietes in den maf3geb-
lichen Tiefen anstehenden lehmig-tonigen Béden nur relativ geringe bis méaRige Tragfa-
higkeiten besitzen. Dariiber hinaus sind leichte Tragfahigkeitsinhomogenitaten infolge
des geneigten Gelandes vorhanden, was zwangslaufig zu unterschiedlichen Grin-
dungstiefen der Gebaude fuhrt.

Ausgehend von den Tragfahigkeitsverhaltnissen sollten die Gebaude vorzugsweise mit-
tels elastisch gebetteten Platten gegriindet werden. Die Platten sind dabei relativ gleich-
mafig zu belasten. Gebaudeteile mit stark unterschiedlichen Lasten sind durch Fugen
zu trennen. Je nach Grol3e der Belastung der Bodenplatten kann ein begrenzter Teilbo-
denaustausch zur Reduzierung der Setzungen erforderlich werden.

Grundungen mittels Einzel- und Streifenfundamenten sollten sich auf leichte, setzungs-
unempfindliche Geb&audeteile beschranken.

Ab Tiefen von ca. 1,5 m im unteren und ca. 2 m im mittleren Teil des Gelandes ist mit
Grundwassereinflissen zu rechnen. Die geplante Bebauung sollte daher aus geotech-
nischer Sicht ohne oder nur mit gering tiefer Unterkellerung ausgefuhrt werden. Teilun-
terkellerungen sind dabei im Sinne einer gleichmafigen Belastung des Baugrundes zu
vermeiden.
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5 ANGABEN ZUR BEMESSUNG DER GRUNDUNG

Unter elastisch gebetteten Platten stellen sich in Abhangigkeit von der mittleren Belas-
tung folgende Setzungen ein. Inwieweit Griindungspolster erforderlich sind, ist in Ab-
hangigkeit von den schadlos aufnehmbaren Setzungen der geplanten Bebauung zu kl&-
ren. Dazu sind in der folgenden Tabelle 5 Setzungsbetrage fir drei unterschiedliche
Konstellationen enthalten.

Als maf3geblicher Grindungshorizont wurden dabei die lehmig-tonigen Béden zugrunde
gelegt, da Bereiche mit gunstigeren Baugrundverhaltnissen nur lokal begrenzt im Bau-
gebiet vorhanden sind.

Tabelle 5: Setzungen bei Griindung mit elastisch gebetteter Platte
(ohne Unterkellerung)

Setzungen bei Machtigkeit des Grindungspolsters
mittlere Belastung
Om 1m 2m
p = 100 kN/mz 3—-4cm 2-3cm 15-25cm
p = 150 kN/m? 4-5cm 3-4cm 2-3cm
p = 200 kN/m? 5-6cm 4-5cm 3—-4cm
p = 250 kN/m? 7-8cm 5-6cm 4-5cm

Bei unterkellerten Gebauden reduzieren sich die Setzungen pro Meter Unterkelle-
rungstiefe um ca. 4 - 5 mm.

Die Setzungen treten zu ca. 60 % zeitgleich mit der Belastung des Untergrundes auf.
Der Rest klingt bis ca. 6 Monate nach Rohbaufertigstellung ab.

Aus dem Setzungsverhalten resultieren zur Bemessung von Bodenplatten folgende Bet-
tungsmodule:

» ohne Grundungspolster = ks = 5 MN/m3
» 1 m Grundungspolster = ks = 7 MN/m3
» 2 m Grundungspolster = ks = 10 MN/m3

Fur Einzel- und Streifenfundamente kénnen ab Einbindetiefen = 0,5 m folgende Bemes-
sungswerte des Sohlwiderstandes angesetzt werden:
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Fundamentbreite B = 0,5 m = or,q = 260 kN/m2
Fundamentbreite B = 0,7 m = or,g = 230 kN/m2

Fundamentbreite B = 1,0 m = or,g = 200 kN/m2

Bei Ausnutzung der 0. g. Werte ist, je nach Fundamentbreite, mit Setzungen zwischen
1,5 cmund 2,5 cm zu rechnen. Das zeitliche Setzungsverhalten ist analog dem bei einer
Grundung mittels elastisch gebetteten Platten. Zur Gleitsicherheitsberechnung ist in der
Grundungssohle der Streifenfundamente ein Sohlreibungswinkel ¢ = 27,5° anzusetzen.

Eine Erhdéhung der zulassigen Bodenpressungen ist auch hier durch einen Teilboden-
austausch moglich. Weitere Angaben dazu sind jedoch nur anhand von konkreten Fun-
damentabmessungen und -lasten sinnvoll.

6 HINWEISE ZUR KONSTRUKTION UND AUSFUHRUNG

Alle Griindungskorper sind durchgéngig in den natirlich anstehenden Béden abzuset-
zen. Auffillungen sind im Griindungsbereich der Gebaude vollstandig abzutragen.

Die Bdden im Grundungsbereich sind im Sinne der ZTVE-StB 94 sehr frostempfindlich
und erfordern MalRnahmen zur Frostsicherung der Grindung. Bei der Lage des Bauge-
bietes in der Frosteinwirkzone 11l wird fir gelandegleich liegende Gebaudeteile eine Min-
destgrindungstiefe von 1 m empfohlen.

Fundamente unterkellerter Gebaude sind aus Griinden der Grundbruchsicherheit min-
destens 0,5 m tief einzubinden.

Erfolgt eine Grindung auf Teilbodenaustausch, dirfen an den Bodenplatten keine Frost-
schirzen angeordnet werden. Frostschirzen verhindern einen Spannungsabbau im
Polstermaterial und verringern damit dessen setzungsreduzierende Wirkung. In diesem
Fall ist das Polster durch Verwendung von Frostschutzmaterial zur Frostsicherung der
Grindung heranzuziehen.

Als Material fur die optional empfohlenen Griindungspolster sind grobkornige, verdich-
tungsfahige Bdden, vorzugsweise gebrochene Mineralgemische oder Betonrecycling
mindestens der Kérnung 0/45 zu verwenden. Zusatzlich muss das Material den Anfor-
derungen an Frostschutzschichten gemald ZTV SoB-StB entsprechen.

Die Massen sind in Lagen < 30 cm einzubauen und auf einen Verdichtungsgrad Dp, 2

98 % zu verdichten. Die Verdichtung ist pro Meter Schitth6he mit statischen oder dyna-
mischen Plattendruckversuchen nachzuweisen.
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Zwischen den anstehenden Béden und den Grindungspolstern ist ein Geotextil min-
destens der Klasse 4 zu verlegen. Zur Gewéhrleistung der Lastausbreitung mussen
Grundungspolster um das Mal3 ihrer Dicke Uber die Au3enkanten der Bodenplatten
Uberstehen.

Die Bdden in der Aushubsohle dirfen nicht nachverdichtet werden.

Fundamentgruben kénnen bis zu Tiefen von 1,25 m mit lotrechten Wé&nden ausgehoben
werden. Baugruben mit Tiefen > 1,25 m, die begangen werden mussen, sind mit Nei-
gungen < 60° herzustellen.

Alle Bdden im Aushubbereich sind stark wasser- und witterungsempfindlich. Aus-
hubsohlen sind umgehend nach dem Freilegen mit einer Sauberkeitsschicht oder der
ersten Lage des Grindungspolsters zu verschliel3en. Besonders bei Bauzeiten in nie-
derschlagsintensiven Jahreszeiten ist mit Mehraufwendungen zum Austausch witte-
rungsbedingt beeintrachtigter Schichten zu rechnen.

Ein uneingeschrénktes Befahren des Gelandes mit Radfahrzeugen setzt das Anlagen
von Baustral3en voraus.

Fur die Bodenplatten nichtunterkellerter Gebaude ist aus geotechnischer Sicht eine Ab-
dichtung ausreichend, die den Anforderungen an die Wassereinwirkungsklasse W 1.1-
E nach DIN 18533-1 entspricht. Erdberthrte AuRenwande und Bodenplatten unterkel-
lerter Gebéaudeteile sind entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E der o. g.
DIN abzudichten.

Zur Hinterfullung der UG-Wande sind die Aushubmassen nur eingeschrankt wiederver-
wendbar. Sie konnen allenfalls in Bereichen wieder eingebaut werden, die nicht mit Ter-
rassen, Treppen o. &. Uberbaut werden. In diesen Bereichen sind verdichtungsfahige
Bdden vorzugsweise der Bodengruppen SW, SU, GW oder GU zu verwenden. Die Mas-
sen sind hier auf einen Verdichtungsgrad Dpr 2 100 % zu verdichten. In den Ubrigen
Bereichen ist ein Verdichtungsgrad Dp; 2 97 % ausreichend.

Fur die Bemessung hinterfullter Wande auf Erddruck gelten folgende Parameter:

e Wichte o = 19 kKN/m3
e Wichte unter Auftrieb y = 10 kN/m3
e Reibungswinkel ¢ = 30°(27,5° bei Verwendung der Aushubmassen)
e Kohéasion ¢ = O0kN/m?

Fur ggf. erforderliche Gelandeanschittungen sind ebenfalls trag- und verdichtungsfa-
hige Massen zu verwenden. Materialanforderungen und Einbautechnologie sind analog
wie bei den oben beschriebenen Griindungspolstern.
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Vor dem Einbau der Massen sind der Mutterboden und ggf. witterungsbedingt beein-
trachtigte Boden abzutragen.

Gelandeanschittungen sollten méglichst friihzeitig eingebaut werden, damit die daraus
resultierenden Setzungen weitestgehend abgeklungen sind und sich nicht mit den last-
abhangigen Setzungen aus der Gebaudeerrichtung Gberlagern.

Die bei der BaumaRnahme anfallenden Aushubmassen sind fur Gelandeanschiittungen
nur dann verwendbar, wenn ihre Verdichtbarkeit durch Zugabe von hydraulischen Bin-
demitteln (z. B. WeilRkalk oder Mischbinder) verbessert wird. Ohne Verbesserung kon-
nen diese Massen nur in Bereichen wiedereingebaut werden, an die keine definierten
Anforderungen hinsichtlich Tragfahigkeit oder Verdichtung gestellt werden.

Eine gezielte Versickerung von Oberflachen- oder Niederschlagswasser ist im Bauge-
biet nicht mdglich. Die in den oberen Lagen dominierenden lehmig-tonigen Bdden sind
nur gering bis sehr gering durchlassig und erfullen nicht annéahernd die Anforderungen
der ATV A 138 an versickerungsfahige Boden.

Uber hohere Durchlassigkeiten verfiigen die in der Anlage 2 orange gekennzeichneten
quartéren Sande. Diese sind jedoch in der Regel bis zur Schichtobergrenze mit Grund-
wasser gesattigt. Einer direkten Versickerung in das Grundwasser wird Ublicherweise
genehmigungsrechtlich nicht zugestimmt.

7 ANGABEN ZUR HERSTELLUNG VON BEFESTIGUNGSFLACHEN

Das Planum von Befestigungsflachen kommt bei gelandegleicher Lage durchweg in den
lehmig-tonigen Bdden zu liegen. Planumstragfahigkeiten von E, > 45 MN/m2 sind hier
nur mit ZusatzmafRnahmen erreichbar. Derartige Planumstragfahigkeiten sollten zumin-
dest in Fahrgassen und in solchen Bereichen vorhanden sein, die mit LKW oder Bussen
befahren werden.

Zum Erreichen einer ausreichenden Planumstragfahigkeit ist, zusatzlich zum eigentli-
chen Oberbau, eine mindestens 30 cm méchtige Planumsverbesserung erforderlich, die
bei Bauzeiten in niederschlagsintensiven Jahreszeiten um das Mal3 witterungsbedingt
aufgeweichter Boden zu verstérken ist. Die Planumsverbesserung kann dabei als Bo-
denaustausch oder als Bodenverbesserung mit einem hydraulischen Bindemittel aus-
gefuhrt werden.

Im Falle von Bodenaustausch sind dazu vorzugsweise gebrochene Materialien (Mine-

ralgemisch oder Betonrecycling) zu verwenden. Das Kornspektrum sollte dabei dem von
Schottertragschichten nach ZTV-SoB StB entsprechen.
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Fur eine Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln (z. B. WeilRkalk oder
Mischbinder) ist die Zugabemenge baubegleitend anhand der tatsachlichen Wasser-
gehalte zu ermitteln. Bei der Planung ist Uberschlagig von ca. 4 ... 5 % auszugehen. Die
technisch mogliche Frastiefe von erfahrungsgemal’ 40 cm sollte dabei voll ausgenutzt
werden.

Hinsichtlich der Frostempfindlichkeit ist bei Verkehrsflachen durchgéngig von der Frost-
empfindlichkeitsklasse F 3 auszugehen. Dabei konnen, aul3er im Gelandetiefsten,
»-gunstige” Grundwasserverhaltnisse zugrunde gelegt werden.

Bei dem gering durchlassigen Untergrund unterhalb des Planums sind Zusatzmaf3nah-
men zur Trockenhaltung des Oberbaus durch ausreichende Quergefalle und/oder Dré-
nagen erforderlich. Eine natirliche Versickerung von Wasser aus dem ungebundenen
Oberbau in den Untergrund erfolgt nur sehr zeitverzdgert.

8 SCHADSTOFFUNTERSUCHUNGEN

Zur Feststellung von umweltrelevanten Inhaltsstoffen in den potentiellen Aushubmassen
wurde aus dem oberen Meter der im Baubereich anstehenden Béden (ohne Mutterbo-
den) eine Mischprobe zusammengestellt und entsprechend dem Parameterumfang der
Technischen Regeln Uber Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abféllen (LAGA; Stand 2004) Tabelle 11.1.2-1 (Mindestuntersu-
chungsprogramm Boden) chemisch analysiert. Die vorliegende Untersuchung hat dabei
einen nur orientierenden Charakter zur Planung und Kostenabschatzung. Sie stellt keine
Untersuchung im abfallrechtlichen Sinne dar. Diese Untersuchungen sind ggf. baube-
gleitend durchzufuhren.

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 5 enthalten. Zur Ubersicht wurden in der
nachfolgenden Tabelle 6 die ermittelten Parameter den Zuordnungswerten der LAGA-
Tabellen 11.1.2-2 bis I1.1.2-5 gegeniibergestellt. Uberschreitungen des Zuordnungswer-
tes Z 0 sind farbig hervorgehoben.
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Tabelle 6: Vergleich Analysenergebnisse mit Zuordnungswerten nach LAGA

Probenbezeichnung MP 1
Entnahmetiefe ca.04-10m Zuordnungswerte LAGA Boden (2004)
Analysenwerte
Feststoff Bodenzar? - Z1 z2
EOX (mg/kg) <0,5 1 3 10
MKW (mg/kg) <30 100 300 1.000
TOC (%) 0,74 0,5 1,5 5
PAK (mg/kg) 1,3 3 3 30
Arsen (mg/kg) 7,2 15 45 150
Blei (mg/kg) 30 70 210 700
Cadmium (mg/kg) <0,3 1 3 10
Chrom ges. (mg/kg) 18 60 180 600
Kupfer (mg/kg) 14 40 120 400
Nickel (mg/kg) 14 50 150 500
Zink (mg/kg) 47 150 450 1.500
Quecksilber (mg/kg) 0,2 0,5 1,5 5
Eluat Z0 Z11 Z1.2 Z2
pH-Wert 7,0 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 55-12
elektr. Leitfahigkeit (uS/cm) 25 250 250 1.500 2.000
Chlorid (mg/l) <1 30 30 50 100
Sulfat (mg/l) <1 20 20 50 200
Arsen (ug/l) <5 14 14 20 60
Blei (ug/l) <3 40 40 80 200
Cadmium (ug/l) <0,5 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. (ug/l) <3 12,5 12,5 25 60
Kupfer (ug/l) <3 20 20 60 100
Nickel (ng/l) <3 15 15 20 70
Zink (ug/l) 20 150 150 200 600
Quecksilber (ug/l) <0,2 <05 <05 1 2
Gesamteinstufung Z11(Z0) () ... bei Vernachlassigung TOC
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Fazit:

In der untersuchten Mischprobe wird nur mit dem Parameter TOC der Zuordnungswert
Z 0 der LAGA Uberschritten. Der TOC-Wert ist im vorliegenden Fall auf humose Einla-
gerungen in den Prufboden (Wurzelreste) zuriickzufiihren und stellt somit keinen Schad-
stoff im eigentlichen Sinne dar. Ggf. nach einer Einzelfallentscheidung durch die zustan-
dige Behdrde kann dieser Parameter vernachlassigt werden. Die betreffenden Aushub-
massen sind dann aus umwelttechnischer Sicht uneingeschrankt wiederverwertbar. Bei
der Entsorgung sind jedoch bezlglich des TOC-Gehaltes die Annahmekriterien der je-
weiligen Anlage maf3gebend.

Unabhangig davon ist fir eine Verwertung in einer gemafld LAGA-Richtlinie zugelasse-
nen Anlage der anfallende Bodenaushub gemaR AVV als ,Boden und Steine mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen” unter der ASN 17 05 04 als nicht gefahrli-
cher Abfall zu deklarieren.
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Entnahme Bodenbeschreibung Ergebnisse
Aufschluss Tiefe Ent- Bodenart Boden- Konsis- Zustandsgrenzen Korn- |Trocken-| Wasser-| Kalk- | Gluh- Proctorversuch Scherfestigkeit | k; - Wert
nahme-| DIN 4022 gruppe tenz wy Wp Ic | dichte | dichte | gehalt |gehalt|verlust] wp, Ppr U ® c
[m] art DIN 18196 [%] [%] [t/m3] | [t/m3] [%6] [%] | [%] [%] |[g/cm3]| [%] [l [[kN/m2]]  [m/s]
KRB 1 0,35-2,8 g T, u* 18,2
KRB 2 0,4-25 g T, u* 19,4
KRB 2 25-4,7 g T,u,s steif 2191 15510,76 17,1
KRB 4 1,7-3,6 g T, u* 20,6
KRB 4 3,6-50 g S,ug SU* 11,8
KRB 6 0,4-2,8 g T, u* 18,1
KRB 6 28-44 g T,u 24,4
KRB 7 04-15 g T,us,d 16,8
KRB 8 0,4-24 g T,u 23,0
KRB 9 0,35-3,1 g T, u* TL steif 29,71 19,6 10,79 21,7
KRB 10 0,4-14 g T, u* 14,9
KRB 10 2,8-4,0 g S,ug SU* 11,2
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BERATUNG | ANALYTIK

WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

Baugrundinstitut Richter

Inhaber: Dipl.-Ing. Steffen Richter
Herr Steffen Richter
Liselotte-Herrmann-Stralie 4
02625 Bautzen

Prifbericht

Prifbericht Nr.: CDR21-004630-1

Auftrag Nr.: CDR-01908-21

Auftrag:
(4331/21)

Jonas Wunsch

Sachverstandiger Umwelt und Wasser

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Prufbericht CDR21-004630-1

PLANUNG

SEIT 1983

Geschéftsfeld:
Ansprechpartner
Durchwahl:

E-Mail:

Datum:
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=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Umwelt
J. Wunsch
+49 3518 116 4916

jonas.wunsch
@wessling.de

05.08.2021

BV: Herrnhuter Sterne GmbH in Herrnhut, Neubau Besucherzentrum

Betriebswirt (VWA)

SN
;Q@’; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsflhrer:
BN —— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
M ( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
;&——\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
’//,//7/3\\0\\‘ Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

il LW



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 [ WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-134104-01

Bezeichnung

KRB 1

Probenart Wasser, allgemein
Probenahme 28.07.2021
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal 1IPE
Eingangsdatum 30.07.2021
Untersuchungsbeginn 02.08.2021
Untersuchungsende 05.08.2021
Wasser nach Beton/Stahlaggressivitat
- = Einheit Bezu Methode al
21-134104-01 9 S
pH-Wert 6,1 wi | DIN38I0RS Buieaes) | ha
Magnesium (Mg), geldst 9,7 mo/l WIE D'N(gg'o'§891)1fe5 HA
Saurekapazitat, pH 4,3 1,05 mmol/l W/E | DIN 38409 H7 (2005-12)A | HA
Ammonium (NH4) 0,09 mg! wi | DIN 38406 E-1(1983-10) |
Sulfat (S04) 62,8 mg/l WIE DIN |?£10|059(_)O17())%o4-1 HA
Kohlensaure (CO2) DIN 38404-10-M4
: ’ 56 mg/| WIE HA
aggressive (1995-04) A
Legende
aS ausflihrender Standort WI/E Wasser / Eluat HA Hannover
i,
i\\\t\-////l/lz Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
Sgo———— = gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
M ( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Q/R\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
AN Deutsche ausschlieBlich auf die vorliegenden Prifobjekte.
KA Akkreditierungsstelle

D-P1-14162-01-00

Prufbericht CDR21-004630-1

Seite 2 von 2
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LAGA — ANALYSE

BAUuGRUNDINSTITUT RICHTER
Liselotte-Herrmann-Stralle 4
02625 Bautzen
Tel.: 03591 270 647 - Fax: 03591 270 649
E-Mail: baugrund-richter@t-online.de



BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 — WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

Baugrundinstitut Richter Geschftsfeld:  Umwelt
Inhaber: Dipl.-Ing. Steffen Richter Ansprechpartner J. Wunsch

Herr Steffen Richter Durchwahl: +49 3518 116 4916
Liselotte-Herrmann-Stralie 4 E-Mail: jonas.wunsch
02625 Bautzen @wessling.de

Prufbericht

Prufbericht Nr.: CDR21-004673-1 Datum: 06.08.2021

Auftrag Nr.: CDR-01908-21
Auftrag: BV: Herrnhuter Sterne GmbH in Herrnhut, Neubau Besucherzentrum
(4331/21)

Jonas Wunsch

Sachverstandiger Umwelt und Wasser

Betriebswirt (VWA)
ey,
S@’; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsflhrer:
S —— = gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
M DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
3&——\\\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
’//,//7/3\\0\\‘ Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
il LW

Akkreditierungsstelle
N-PI-141A62-01-00

Prifbericht CDR21-004673-1 Seite 1 von 4



BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983 — WESSLING
Quality of Life
WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 21-134101-01
Bezeichnung MP 1
Probenart Boden
Probenahme 28.07.2021
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefal PE-Eimer
Eingangsdatum 30.07.2021
Untersuchungsbeginn 02.08.2021
Untersuchungsende 06.08.2021
Physikalische Untersuchung
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
Art des o N
Trocknungsverfahrens Trocknung 105 °C OS | DINEN 14346 (2007-03)A | MU
Trockenriickstand 87,6 Gew% OS | DINEN 14346 (2007-03)A | MU
Eluaterstellung
21-134101-01 Einheit | Bezug Methode aS
Volumen des DIN EN 12457-4 .
Auslaugungsmittel 900,0 mi 0s (2003-01) A MU
Frischmasse der DIN EN 12457-4 .
Messprobe 103,7 g s (2003-01) A MU
Erstellung eines Eluats 03.08.2021 0s D"\(IZ%B';S‘:;SZ"‘ MU
Feuchtegehalt 13,6 Gew% TS D”}‘gg‘;_g;‘f{"‘ MU
Extraktions- und Reinigungsverfahren
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
Aufschlussverfahren Thermischer Aufschluss Tsagec | DINEN 13657 Verf. Il MO
Konigswasserextrakt mit Rickfluss (2003-01) A
DIN EN 14039 (2005-01) i
Extraktionsverfahren (KW) Schiitteln os V. LAGA KW/04 MU
(2019-09) A
DIN EN 14039 (2005-01) j
Reinigungsverfahren (KW) Florisilsdule os i.\/.(;g?égl)v,(04 MU

N2

SN2

jacwrs (( DAKKS
24//_/3\\\3 Deutsche
KA Akkreditierungsstelle

N-P1-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirffen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CDR21-004673-1

Seite 2 von 4

Geschéftsflhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




BERATUNG

ANALYTIK | PLANUNG

Im Konigswasser-Aufschluss

SEIT 1983

WESSLING GmbH

=== WESSLING

Quality of Life

Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden

www.wessling.de

Elemente
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
Arsen (As) 7,2 mg/kg TS DIN 5’8‘0'3_862)2;\036 MU
Blei (Pb) 30 mglkg TS D'N(Egléi(gez)z,\%ﬁ MU
Cadmium (Cd) <0,3 mglkg Ts DIN(I;BI Ol;gsz)onse MO
Chrom (Cr) 18 mglkg TS DIN 5%5’_‘0362)2,@36 MU
Kupfer (Cu) 14 mglkg TS DIN 5’8‘&3%62)2;936 MU
Nickel (Ni) 14 mgkg | TS T R
Zink (Zn) 47 mgrkg TS D'N(EZ‘O'SE)GZ)ZAO% MU
Quecksilber (Hg) 0,2 mg/kg TS DlN(Eg1l2s-881)2A846 MO
Summenparameter
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
EOX <05 mgkg Ts | DIN38414S172017-01) [
Kohlenwasserstoffe <20 e | 1o | e | g
C10-C22 (2019-09) A
Konlonwasserstoffe <0 oo | 15 | B
C10-C40 (2019-09) A
TOC 0,74 Gew% TS | DINEN 15936 (2012-11)A | OP
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
Naphthalin <0,02 mglkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Acenaphthylen <0,10 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Acenaphthen <0,02 mglkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Fluoren <0,02 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Phenanthren 0,06 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Anthracen <0,02 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Fluoranthen 0,21 mglkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Pyren 0,22 mglkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Benzo(a)anthracen 0,13 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Chrysen 0,13 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Benzo(b)fluoranthen 0,13 mg/kg TS DIN 38414 $23 (2002-02) | MU
Benzo(k)fluoranthen 0,08 mgrkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Benzo(a)pyren 0,15 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Dibenz(ah)anthracen 0,03 mgrkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,11 mglkg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Benzo(ghi)perylen 0,10 mg/kg TS DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
Summe quantifizierter PAK 1,3 mg/kg s DIN 38414 S23 (2002-02) | MU
g\‘w@_ Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
facwues ([ DAKKS B et e et
o s s Messrbise bt oo
KA Akkreditierungsstelle

N-P1-14162-01-00

Prufbericht CDR21-004673-1

Seite 3 von 4

Geschéftsflhrer:
Florian WeRling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



BERATUNG | ANALYTIK

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

PLANUNG

SEIT 1983

=== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

N-P1-14162-01-00

Prufbericht CDR21-004673-1

Seite 4 von 4

21-134101-01 Einheit | Bezug Methode as
pH-Wert 70 e | DNENSOTES g
Messtemperatur pH-Wert 22,2 °C EL DIN ('2’8‘1'25_841)9\523 MO
T . 5
Le|tfah|gke|t [25°C], 25 uS/em EL | DINEN 27888 (1993-11)A | MU
elektrische
Anionen
21-134101-01 Einheit Bezug Methode as
Chilorid (ClI) <1 mg/l EL DIN %g‘o'(%?o;?3,§04'1 MO
Sulfat (SO4) <1 mgll B | N oA | MU
Elemente
21-134101-01 Einheit Bezug Methode aS
Arsen (As) <5 ug/l EL D'N(Eg'o'g‘ggyf% MU
Blei (Pb) <3 ug/l EL DIN(ESIO|§891)1A885 MO
Cadmium (Cd) <05 vl | B | DNENSOWES g
Chrom (Cr) <3 ug/ EL O os0o A | MU
Kupfer (Cu) <3 ug/l EL DIN(EBIOESJAS% MU
Nickel (Ni) <3 g/l EL DIN(ESIJQS_%)Q?ESS MO
Zink (Zn) 20 ug/l EL DIN(E(IJ\IOIQS_SQ1)1ESS MO
Quecksilber (Hg) <0,2 Hg/l EL DlN(Egl1IZS_881)2AS46 MO
Legende
aS ausfiihrender Standort (O1) Originalsubstanz TS Trockensubstanz
TS Trockensubstanz TS 40°C EL Eluat MU Minchen (Neuried)
40°C
OP Oppin
i,
iQ@?Z Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
S —— = gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeRling,
M ( DAkkS Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirffen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
Q/R\? WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt
E //3\\\\“ Deutsche ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
ma Akkreditierungsstelle
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